
 أيام من الصب 7اختبار كسر مكعبات الخرسانة بعد 

من قبل  من نفس الخلاطة المختارة سانة المكعباتخريتم أخذ 

ي أبواسطة الفنيين المختصيين للشركة المنتجة بدون  العميل

 . تدخل خارجي

 

 

 

 

 

 

 



 لتمييزها عن المكعباتيقوم العميل بوضع علامة خاصة على 

 .غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موغمره مالي مقر المختبر حيث يقومون بحفظه المكعباتتنقل 

 .مليئة بالماء حواضأفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( يوم  7حواض لمدة ) أب مكعبات 3 توضع

 .( يوم 28) لمدة حواض أب مكعبات 3و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الاختبار  في اليوم الثامن يفضل حضور العميل شخصياً لمشاهدة

 . ووزنها احترازياً المكعباتيقوم مسئول المختبر بتجهيز  حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . على جهاز الكسر مباشرة المكعباتتوضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كما في  لمكعباكسر يتوقف الجهاز لبرهه معلناً اكتمال عملية 

 . الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ظهري يتم القراءة بالعين المجردة في شاشة جهاز الكسر حيث

 .مقاومة المكعب رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . للعميل يقوم مسئول المختبر بطباعة تقرير رسمي مختوم يسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . كيس مقاوم 8خرسانة و( يوم  7 صورة التقرير لعينة )

 

  ديويالف
 

  ملحوظة

أيام من تاريخ  7يجب الا تقل مقاومة مكعب الخرسانة للكسر بعد 

يوم من تاريخ صب  28% من مقاومته للكسر بعد 75الصب عن 

 الخرسانة.

 

http://www.youtube.com/watch?v=7u917IyPQq0&feature=youtu.be


6g€ ffi&&

( Usinq Cubic SamPles )

Date Monday, September 24, 2012

Client al"lsi.ll JL&).] ij-ridl isJ"ill

Location & Proiect Ust-ill e+jll - ij-r,.lra" -rU

-:*|i 2 r- / #-j:?50 i..Fl jsl* .toli

Castins Dffift;:3; ;:; ffi,Monffiiffi ptember 17, 2012

BreakiniffihtE=*F ,i'::*=ffi ,Mcf,lt&ffi ptember 24, p 1!
Lab, Technician
F''ile No-

No, Dimension
(cm)

Weight
(em)

Density '

(ton/m3)
Age

(dav)
Breaking Load

(ton)
Breaking stress

(kg/cm'z)
Average stress

{kclcm2}

1 15x15x15 8120 2.41 7 58.10 258.21

266.522 15x15x15 8105 2.40 7 68.30 303.51

3 15x15x15 8082 2.39 7 53.52 237.83

Notes:

1- The samples had been casted by the client's acknowledgement'

2- The casting date had been written by the client's acknowledgement'

3- Unstandardized cube's ( lrregular cube) result will be ignored.

Checked by Lab. Director

Dr: Ramadan Abdel Maguid
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